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1- Posicionar el Panel ChovACUSTIC 65 FX con el fieltro
textil contra el techo y quedando vista la [amina viscoelasti-
ca.

2- Fijar mecanicamente al forjado mediante clavado a gas.

3- Repetir el prodceso anterior, colocando a testa los
diferentes paneles hasta cubrir por completo la superficie del
techo.

4- Por Gltimo se procede al sellado de todas las juntas con la
cinta de sellado ELASTOBAND 70.

TRASDOSADOS:
1- Insertar el panel entre montantes con el absorbente hacia
el tabique y quedando a la vista la lamina viscoelastica.

2- Colocar los siguientes paneles a testa para cubrir por
completo la altura del sistema.

3- Por Gltimo, se procede al sellado de todas las juntas con
cinta de sellado adhesiva ELASTOBAND 50.

- Tratamientos acusticos en techos de locales de actividad como bares, restaurantes, salas de fiestas...
- Aislamiento acustico de sistemas de construccion modulares (mamparas, tabiques moviles...).
- Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitacion.

La informacion suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y/o laboratorios externos acreditados. Este producto mantendra estas caracteristicas como promedio. ChovA S.A. se
reserva el derecho de modificar o anunlar algln parametro sin previo aviso. La garantfa de ChovA S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberan
seguir minuciosamente las instrucciones de instalacion del producto. Los valores de aislamiento actstico podrian ser diferentes a los que aqui se muestran debido a una incorrecta ejecucién de obra. Esta ficha
técnica quedara anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la dltima revision.



