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CLIMAVER A2 APTA

Conductos Autoportantes CLIMAVER

Panel rigido de Lana de Vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una ldmina de aluminio reforza-

da con papel kraft y malla de vidrio, que actUa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio

reforzado de color negro de gran resistencia mecanica. Por sus excelentes prestaciones en cuanto a aislamiento térmico y

acustico, CLIMAVER A2 APTA es la mejor solucién, capaz de satisfacer los mas altos requisitos de reaccion al fuego, para

la instalacion de redes de conductos autoportantes de distribucion de aire en las instalaciones térmicas de Climatizacion
Frecuencia (Hz)

de los edificios.
@l 125 250 500 1000 2000 4000
Espesor Coeficiente practico de absorcién acustica, ap
d, mm EN ISO 354 / EN ISO 11654

Propiedades técnicas

simbolo] porirmetro " [icono| unidades | Valor | Norma |

Conductividad 0,032 (10)
termica

\ declarada @ WS 0,033 (20)  EN 12667 40 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00

° 32 T;mmon 0,036 (40)  EN12939 S;‘:::;" Atenuacién acustica, en un tramo recto, AL (DB/m)*
temperatura 0,039 (60)
= » E T, 200x200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00
eaccion =

~  alfuego @' Euroclase  A2-s1,dO0 “p\(J5715 300x400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25
Resistencia a 400x700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25
la difusion de e P

MU vapor de agua GEEEED = 1 EN 12086 *Estimacion mediante la formula: AL =1,05 * o, "+ g, (P = perimetro)
S’\einlzrlaalni para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m?/h, pérdida de carga 15mm ca.
Resistencia a Presentacion
la difusion de > > >

z vapor de vapor () m?-hePa/mg  >140 EN 12086 Espesor | Largo | Ancho | m?/ m?/ m?/
de agua del - ~ d (mm) I (m) b (m) bulto palé |camidon
revestimiento 40" 3,00 1,21 1815 199,70 1597
Espesor de la *Disponible también en 50mm bajo consulta.
capa de aire .

My  eduivalente ) m 100 EN TR0E6 Ventajas
a la difusion - Lo .
del vapor de * Elevados rendimientos térmicos.
agua, Sd * Maxima clase de estanqueidad definida por el RITE
Estabilidad _ * Optima calidad del ambiente acustico

DS dimensional Ae ~—\ % <1 EN 1604 * Resistencia a métodos de limpieza mas agresivos, UNE 100012.

_ ) UNE-EN 13403  * Exclusivo marcado de lineas guia para corte por MTR.
Esiangliclad @ Clase D EN 12237 « Instalacién mas facil y rapida. Maxima eficiencia en obra.

. Resistencia a la . UNE-EN ¢ Continuidad en las uniones gracias al exclusivo machihembrado
presion Pa 800 13403 de los paneles.

Condici de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de circulacién ° No prollferaC|on de mohos y bacterlas, EN13403.

de hasta 90°C.

Coeficiente
Espesor d ponderado a(k::::;?c?éen @l Cédigo de
(mm) de absorcion actstica designaciéon
acustica, AW, o,
EN 823 e 354, UNEENISO1I654  EN 14303
40 0,900 A KVSEN

14303-T5-MV1
Ensayos acusticos con plénum: CTA 140003/REV.

™ Coeficiente ponderado de absorcién acustica AW, o, sin plenum 0,70 (40mm espesor)
CTA 140053/REV-2 y a, sin plenum 0,90 (50mm espesor) CTA 140045/REV-2.
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* Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado > 50%.

Guia de instalacién

Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER.
Informacion adicional disponible en: www.isover.es
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o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios.
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